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Opdracht: 

Maak een asfalttablet die gebruikt kan worden voor een marshallonderzoek.

Werkzaamheden:

· Weeg de hoeveelheden zand, steen en vulstof af voor het maken van een tablet.

· Laat de mineralen in een voorverwarmde oven gedurende 4 uren opwarmen tot opwarmen tot een temperatuur van 165 graden.

· Voeg een hoeveelheid bitumen van 165 graden toe en meng alles gedurende 1,5 minuut.

· Doe het mengsel in een tablet vorm en meet de temperatuur van het asfalt ( de temperatuur van ons asfalt was iets lager dan de voorgeschreven temp. ).
· Verdicht het asfalt in de vorm volgens de voorschriften.

De hoeveelheden die we moesten afwegen waren:

-
vulstof vulcom 40 K
:
60 gram

-
bloemert zand

:
112 gram

-
morene brekerzand
:
336 gram

-
morene 4/8

:
360 gram

-
morene 8/11

:
156 gram

-
morene 2/6

:
83 gram




totaal
:
1107 gram

-
bitumen 40/60

:
60 gram

eisen bij de bereiding van het asfalt:






bitumen  45/60
bitumen 80/100

-
mineraaltemperatuur
165  5 graden

160  5 graden

-
mengtemperatuur

155  5   ,,

150  5   ,,

-
verdichtingtemperatuur
145  5   ,,

140  5   ,,  


bijzonderheden:
Tijdens onze proef waren er enkele bijzonderheden:

· Een van deze bijzondere dingen was dat de verdichtingmachine niet werkte, maar deze problemen waren zo weer opgelost.

· Tijdens het maken van de asfalttablet waren wij net niet snel genoeg zodat de temperatuur van het asfalt iets te laag was.

· Verder zijn er weinig bijzonderheden gebeurt tijdens het uitvoeren van de proef. 
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